
؟چیستلوازم مورد نیاز جھت ساخت یک قاب لاستیکی 1

کارد قال* لاستیک قال: لاستیک قالب* قاب قال: الف

تمام موارد: بنزین وزیر لایھ اید: ج

عمر یک قالب لاستیکی چند سال می باشد؟2

سال2: سالد10: سالج15: سال20: الف

یک مدل گرفتھ شده در لاستیک چند درصد کوچک تر می شود؟3

%1:د%3:ج%4:%5: الف

اصولاً مدل نمونھ را چند درصد بزرگتر از شی پایانی در نظر می گیرند؟4

%30: د%20: ج%5: %10: الف

از چھ مواردی در ساخت مدل می توان استفاده نمود؟5

تمام موارد: مسد: نقره و مسج: چوب: الف

آیا لاستیک خام انعطاف و نرمی دارد؟6

خیر: بلھ: الف

فقط در حالت برش مربع: سانتد5در طول بالاتر از : ج

مورد نیاز است؟18گرم می باشد چھ میزان طلای 5برای یک سیلندر کھ موم آن 7

90:د60:ج5/96: 5/72: الف

گرم می باشد چھ میزان پلاتین مورد نیاز است؟10برای یک سیلندر کھ موم آن 8

گرم200: گرمد215:گرمج205: گرم210: الف

لاستیک ھارادرچھ محیطی بایدنگھداری کرد؟9

گرم وروشن  :گرم وتاریک   :الف
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درمعرض نورخورشید:خنک وتاریک      د:ج

دارد؟عیارچندگرم شمش 18گرم طلای 10-10

گرم5/8: گرم   د5/7:گرم   ج7:گرم   5:الف

ھر انس چند گرم است؟-11

300/30:د103/31:ج100/30:103/30:الف

بھترین موم جھت ترمیم مدلھای مومی چیست؟-12

موم زرد: موم سختد: موم پایھج: موم نرم: الف

برای ھر ورق لاستیک چند دقیقھ وقت برای پخت لازم می باشد؟-13

دقیقھ90: دقیقھد45: دقیقھج10: دقیقھ15: الف

مدل ساز کیست؟-14

کسی کھ بتواند با سرب وقلع نیز مدل سازی نماید: پایھ ساز: الف

تمام موارد: کسی کھ از عھده ساخت کارھا بھ بھترین نحوه برآیدد: ج

برسد؟830عیاراضافھ کنیم تابھ 900عیارداریم چھ مقداربھ آن 18گرم طلای 15-10

66/14:د5/12:ج9/8:428/11:الف

چیست؟ژفیوریسانت-16

دستگاه پخت لاستیک: دستگاه ھوا گیرید: دستگاه گریز از مرکزج: سماور: الف

؟چیستنام دیگر بوتھ -17

تختھ نسوز: دبوراکس: کوپلج: گرافیت: الف

آیا عمق یاب ھمان کولیس است؟-18
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در نوع جدید بلھ: استدھمان میکرومتر : خیرج: بلھ: الف

آیا می توان سیلندر را بعد از ریختھ گری بلافاصلھ داخل آب فرو برد؟-19

فقط در اسید کلرید ریک: فقط در جوھر نمکد: خیرج: بلھ: الف

آیا سکھ زیتون جزء شمشھای سوئیسی می باشد؟-20

فقط در نوع ژورژ: فقط در نوع نازکد: خیرج: بلھ: الف

ھرکیلوچندمثقال است؟-21

317:د217:ج207:211:الف

آیا گچ ریختھ گری ھمان گچ ساختمان با مش بالا می باشد؟-22

فرقی نمی کند: د200فقط با مش : خیرج: بلھ: الف

جنس کاسھ ذغاب چیست؟-23

مسی: آلومینیومید: سربیج: آھن: الف

درصد می باشد؟چند » گچ کر«در صد ترکیب مایع قالب-24

25بھ75:د50بھ50: ج70بھ30: 60بھ40: الف

سھ مورد کمک ذوب را نام ببرید؟-25

بوره* نیتریک* تنھ کار:بورھ* بوریک* نیتریک: الف

بوریک* تنھ کار* بوره: بورھد* نیتریک* سولفوریک: ج

آیا بدون وکیوم نیز میتوان ریختھ گری نمود؟-26

خیر: بلھ: الف

فقط جواھرات را : کارھای حجم داردکار فقط: ج

www.nashr-estekhdam.ir www.nashr-estekhdam.ir 

http://topsoal.ir
http://www.nashr-estekhdam.ir 


سر درجھ چیست؟-27

وسیلھ ای برای پیدا کردن سر برش: وسیلھ ای برای تزریق موم: الف

وسیلھ ای برای ذوب موم: وسیلھ ای برای شاخھ نمودند: ج

برای تھیھ طلای سفید معمولی از چھ بارھائی استفاده می شود؟-28

نیکل+ بار مفتول: نیکل+ رهقن: الف

نقره+ روی+ نیکل : نیکلد+ بار چھارگوش: ج

تبدیل گردد؟750می خواھد تا بھ 900عیار چند گرم 14گرم29-10

230/12: د130/11: ج300/3:گرم3: الف

گرم قلع مخلوط می کنیم چھ عیاری بدست می آید؟5/1گرم شمش را با 30-10

ھیچکدام: د900:ج700: 750: الف

از قالبھای لاستیکی درصنعت ریختھ گری چیست؟مزیت استفاده -31

جدا نمودن آسان مدل از قال-انعطاف پذیری                 -الف

کلیھ موارد-عمر طولانی            د-ج

جدیدترین روش متداول و بھ روز ریختھ گری کدام یک می باشد؟-32

مکشی-خاک و ماسھ   د-جالقائی      -)          موم زداییمرکز زگریزا-الف

حرارت لازم برای پخت لاستیک معمولی چقدر است؟-33

o210-دo170-جo100-o90-الف

ست؟گزینھ درجھ حرارت لازم برای یک موم تزریقی خوب کدام-34

o150–o140-دo120–o100-جo70–o60-o95–o85-الف

زمان لازم جھت پخت لاستیک معمولی چقدر است؟-35
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دقیقھ15-دقیقھ           د45-دقیقھ         ج60-دقیقھ          30-الف

شفاف قالبگیری چیست؟)سیلیکونھایعلت استفاده از مایعات -36

آسان شنمایان بودن قالب اصلی و بر-ارزان بودن آنھا -الف

تحمل دمای کم-سبک بودن               د-ج

از چھ ماده ای جھت قالب گیری داخل سیلندر استفاده می شود؟-37

چسب نسوز-خلوطی از گچ و چسب   م-الف

گچ مخصوص ریختھ گری-سیمان نسوز           د-ج

ی در دستگاه لاستیک چیست؟کنشانھ پخت صحیح قالب لاستی-38

لاستیک پف کرده باشد-گ لاستیک تغییر کرده باشد                    رن-الف

لاستیک قھوه ای رنگ شود-قالب لاستیکی خاصیت کشسانی پیدا کرده باشد          د-ج

مومی بھ شاخھ ھای اصلی چقدر باید باشد؟مدلھایزاویھ نص -39

درجھ  45-30حدود -درجھ             20-25حدود -الف

ھیچکدام-درجھ                 د37-27حدود -ج

مدت بھ ھم زدن گچ باسرعت معتدل چقدراست؟-40

دقیقھ4تا 2-ددقیقھ  5تا3-جدقیقھ3تا2-دقیقھ   2تا1-الف

وزن آب جھت ساخت مایع قالب گیری چند درصد وزن کل می باشد؟-41

25%-د40%-ج35%-20%-الف

زمان سخت شدن تقریبی مایع قالب ھای تجارتی حدوداً چند دقیقھ است؟-42

دقیقھ9-دقیقھ              د5-جدقیقھ              20-دقیقھ        15-الف

درجھ حرارت مایع قالب گیری چقدر است؟-43
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درجھ60تا 50-درجھ   د15تا 10-جدرجھ      25تا 20-درجھ      40تا 35-الف

اصطلاح آب انداختن در عمل قالب گیری چیست؟-44

اضافھ نمودن بیشتر از حد آ بھ مخلوط گچ و آب    -قرار دادن سیلندر در داخل آ-الف

تمام موارد-اضافھ نمودن بیش از حد گچ بھ مخلوط گچ و آب    د-ج

توان سیلندرھای آماده را چندین روز نگھداری نموده و سپس داخل کوره قرار دھیم؟آیا می -45

در شرایط خلاء امکان پذیر است  -خیر    -الف

ھیچکدام -در صورت مرطوب نگھداشتن قالب امکان دارد    د-ج

آیا بعد از خشک شدن مایع داخل سیلندر جدا نمودن بشقابک الزامی است؟-46

ھیچکدام-اگر جدا نشود بھتر است   د-بلھ              ج-خیر           -الف

ندر حاوی مایع قالب چھ می باشد؟یمنظور از مکش یا وکیوم نمودن سل-47

تھ نشین شدن گچ از داخل سیلندر-خروج اضافات گچ از داخل سیلندر    -الف

بالا آمدن ارتفاع گچ در سیلندر-ع یکنواخت   دخروج حباب ھای گاز و ھوا و بدست آمدن مای-ج

وزن مخصوص موم جھت تغییر مقدار فلز لازم جھت ریختھ گیری چقدر می باشد؟-48

05/1-د1-ج75/0-75/1-الف

تاد؟اگر دمای داخل کوره از حد مجاز تجاوز نماید برای سیلندر ھا چھ اتفاقی خواھد اف-49

باعث شکستھ شدن گچ و خراب شدن قالب می گردد-مشکلی پیش نخواھد آمد      -الف

ھیچکدام-سیلندر ھا ذوب می شود                     د-ج

جھت ذوب فلزات از چھ ماده ای استفاده می شود؟برای آماده نمودن بوتھ استفاده نشده -50

وراکس پختب-کلرید سدیم    د-کربنات سدیم            ج-اسید کلرید ریک          -الف
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انواع بارھای منفی کھ در عیار نمودن فلز طلا استفاده می گردد کدام گروه اند؟-51

قلع، مس، سر -مس، نقره، آلومینیوم              -الف

جیوه، باریم، رادیم-دپلاتین، نقره، آلومینیوم           -ج

درجھ حرارت ریختھ گری پلاتین و پالادیم نسبت بھ طلا چگونھ است؟-52

ریختھ گری نمی شود-تفاوتی نمی کند   د-جبالاتر است          -پایین تر است -الف

از ترکیب اسید کلریدریک و آب بعد از ریختھ گری بھ چھ منظور استفاده می شود؟-53

تمیز شدن شاخ ریختھ گری-برش دادن  د-جلا دادن فلز    ج-ضدعفونی کردن    -الف

چرا سیلندر را در داخل کوره طوری قرار می دھند کھ دھانھ آن طرف پایین باشد؟-54

موم بھ راحتی در اثر ذو خارج گردد                     -د   گچ آن خالی نشوبدلیل آنکھ-الف

گرما بھ داخل سیلندر نفوذ کند-برداشتھ شود  دبھ راحتی -ج

روش ھای ریختھ گری کدام یک از موارد زیر می باشد؟-55

القایی-جاذبھ-سپیداج-گریز از مرکز -نگال سزغ-ماسھ-الف

ھمھ موارد-مکش                   د-فشار-ج

چیست؟دلیل استفاده از بنزین جھت آماده سازی لاستیک قبل از پخت -56

نچسبیدن ورقھ ھای لاستیک-تمیز نمودن ھرگونھ ناپاکی جھت پخت             -الف

الف و ج-چسبیدن لایھ ھای مختلف                د-ج

طلای مگر700بھچھ میزان بار منفی می بایست750برای بدست آوردن طلای با عیار-57

عیار اضافھ نمود؟916

گرم100-گرم   د155-گرم   ج50-گرم   65-الف
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عیار احتیاج 18گرم بھ چھ میزان طلای83برای ریختھ گری یک سیلندر بھ وزن موم-58

است؟

1=چگالی موم47/14=18چگالی طلای 300/19= 24چگالی طلای 

گرم1250-گرم   د1500-جگرم           1201-گرم    83-الف

عیار تبدیل می کنیم؟17عیار را بھ 22گرم بار منفی چھ میزان طلای 63با استفاده از -59

160/205-د497/210-ج600/189-75/198-الف

ورد نظر آن مدل چقدر عیار م18گرم داشتھ باشیم طلای 10اگر مدلی از جنس نقره بھ وزن -60

است؟

48/14چکالی طلای 35/10: چگالی نقره

98/13-د15-ج14-5/15-الف

..............بھترین موم در مدلسازی-61

موم خیلی سخت-دمدلبھ مدل انتخا با توجھ -موم نرمج-موم سخت    -الف

نقطھ ذوب طلاچقدراست؟-62

1774:د1083:ج960:1063:الف

عمق یاب چیست؟-63

ھمان میکرومتر می باشد             -عرض بازو استفاده دارد      برای-الف

ھمان کولیس می باشد-دبرای جاھایی کھ دارای حجم می باشند مورد استفاده دارد-ج

......کھقالب ساز بھ شخصی گفتھ می شود-64

از عھده ساخت مدل با موم برآید-از عھده ساخت مدلھا برآید            -الف

تمام موارد-از عھده ساخت مدل با بھترین ساخت برآید           د-ج
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موم زن چیست؟-65

وسیلھ ای برای نگھداری موم-وسیلھ ای برای ذوب موم          -الف

وسیلھ ای برای ھم زدن موم-دوسیلھ ای برای تزریق موم         -ج

؟برای ساخت مدل ھخامنشی از چھ مومی استفاده می شود-66

موم سخت-موم عسل               -الف

موم متوسط-موم نرم              د-ج

..................بھترین طریقھ قرار گرفتن مدل ھای مومی در شاخھ بصورت-67

اریب صاف-اریب بھ بالا        -الف

اری بالا با فاصلھ ھای کم و منظم-اری پائین          د-ج

تفنگ موم چیست؟-68

وسیلھ ای برای کار بھتر با موم-وسیلھ ای برای خارج کردن ھوا از موم           -الف

ای بافتھوسیلھ ای برای تولید موم ھ-وسیلھ ای برای تزریق موم بھ درون لاستیک    ج-ج

؟بھ چھ منظور موم داغ را در آب می ریزند-69

گرفتن حباب ھوای اضافھ-گرفتن ناخالصی             -الف

نرم تر شدن موم-برای تھیھ مدلھای غیر طبیعی              د-ج

؟تکثیر مدل چگونھ صورت می گیرد-70

استفاده از لاستیک قالبا -با استفاده از قاب قالب                     -الف

با استفاده از مکش-با استفاده از سانتریفوژ                 د-ج

.....میزان حداقل قطر یک مدل مومی جھت انجام ریختھ گری-71

میکرومتر70-میکرومتر             50-الف
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میکرومتر25-میکرومتر                 د60-ج

؟ز چھ مومی بھتر است استفاده گرددبرای انگشتر حروفی ا-72

موم خیلی نرم-نرم   د-سخت   ج-موم معمولی     -الف

......بھترین قلم موئی برای ترمیم موم از جنس -73

قلم از موی شتر-قلم از موی سنجاب             -الف

قلم از موئی کھ سخت باشد-قلم از موی خرگوش     د-ج

.....ذوب مومبھترین درجھ -74

درجھ90-درجھ    88-الف

درجھ60-درجھ       د75-ج

؟فلز نام ببرید کھ در برابر آتش سیاه نمی گردند75-3

روی-پلاتین-نقره-روی           –نقره –طلا -الف

پلاتین-نقره-طلا-پلاتین              د-طلا–روی -ج

؟می باشدیک گندم دارای چھ وزنی -76

085/0-د090/0-ج048/0-050/0-الف

؟چقدراستوزن مخصوص پلاتین را -77

45/22-د45/21-ج23/21-45/20-الف

شیره چیست؟-78

ھیچکدام-دبوره   -جکمک ذوبھای تھ بوتھ-اسیدبوریک-الف

طریقھ جوشکاری را نام ببرید؟دو-79
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تکھ ای و سوزنی-تکھ ای و پودری         -الف

سوزنی و تکھ ای -سوزنی و پودری    د-ج

......علم ذوب بھ معنی-80

آشنایی با نقاط ذو-ذوبھا                    کآشنایی با کم-الف

آشنائی  با بوتھ ھای ذو-آشنائی با فلزات دیرذوب             د-ج

.......فید و پلاتینفرق طلای س-81

در نوع فلز و آلیاژ است-در نقطھ ذوب                    -الف

تمام موارد-در رنگ آن است             د-ج

؟آیا موم ھا را می توان با متھ کاری نیز شکل داد-82

نمی گردداستفاده در مدلسازی مومی از این نوع موم -بھ متھ می چسبد         نخیر چو-الف

ھیچکدام-بلھ          د-ج

؟آیا از موم زرد نیز میتوان در مدلسازی استفاده کرد-83

تمام موارد-دبلھ          -جنھا آبا توجھ بھ نقطھ ذوب-بعضی از مدلھا  در-الف

؟مورد نیاز است9/999چھ میزان متبدیل کنی750را بھ 735گرم 84-10

700/1-د600/1-ج700/0-600/0-الف

.تبدیل کنید750را بھ 999گرم 85-28

5/42-د40-ج37-300/37-الف

؟آیا آلومینیوم طلا را شکن می کند-86

بلھ -خیر                  -الف

انع نشکن شدن می شوددر ذوب آن نیز کمک کرده و م-طلا را خشک می کند                د-ج
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؟ن را از طلا جدا کنیمآدر مرحلھ اول تماس جیوه با طلا بھ چھ شکل -87

بوسیلھ اسیدکلریدریک-بوسیلھ تیزا کاری                -الف

بوسیلھ آتش-بوسیلھ اسیدسولفوریک              د-ج

یک ریختھ گر چگونھ وزن سیلندر خود را کنترل می کند؟-88

ھیچکدام-وزن مخصوص   د-بوتھ    ج-نقره موجود    -الف

ھر کیلو چند مثقال است؟-89

218-د217-ج227-219-الف

شود؟می پرداخت کاری چھ موقع انجام -90

قبل از سوھان کاری و سمباده زدن-بعد از سوھان کاری و سمباده زدن   -الف

قبل از سمباده زدن و بعد از سوھان کاری-ان کاری    دبعد از سمباده زدن و سوھ-ج

دستگاه ھای موم گیری با چھ روشی مومھا را از سیلندر خارج می کند؟-91

ھیچکدام-ھر دو مورد   د-توسط بخار            ج-توسط آب         -الف

نیروی گریز از مرکز بھ چھ عوامل بستگی دارد؟-92

بھ سرعت گردش و طول بازوی ماشین                -و طول پایھ ماشین               بھ سرعت گردش -الف

بھ طول پایھ و سرعت و انرژی گرمایی-بھ سرعت ماشین و طول پایھ     د-ج

برای لاستیک گیری قالب در زیر پرس کدام قالب ھا مناسب است؟-93

قالب سر-قال استیل    د-قالب آلومینیوم  ج-قال آھنی               -الف

اگر قالب لاستیک پزی نازک باشد چھ اتفاقی می افتد؟-94

لھ می شود-دترک بر می دارد -جسوراخ می شود -آب می شود   -الف

کوپل چیست؟-95
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ھمان تختھ-سرپیک     د-بوتھ    ج-بازوی دستگاه    -الف

موم زن چیست؟-96

ھیچکدام-وسیلھ ای برای تزریق   د-سماور موم     ج-لاستیک پز   -الف

................ساده ترین روش برش عبارت است از -97

برش چھارتیکھ-با توجھ بھ سردرجھ   د-برش سھ تیکھ    ج-برش نر و ماده   -الف

قالب لاستیکی خارج شود چند دقیقھ باید صبر کرد؟قبل از اینکھ مدل مومی از -98

فرقی نمی کند-دقیقھ    د3تا 2-دقیقھ   ج7-دقیقھ    5-الف

برای جلوگیری از چسبیدن موم بھ لاستیک از چھ مواردی استفاده می شود؟-99

تمام موارد-روغن کرچک و الکل   د-اسپری مخصوص   ج-پودر    -الف

ھ ای در کوره برقی برای پختن سیلندر مناسب تر است؟چھ درج-100

درجھ520-درجھ   د750-درجھ    ج470-درجھ      350-الف

برای ھواگیری سیلندر با گچ مناسب چند دقیقھ زمان نیاز است؟-101

فرقی نمی کند  -دقیقھ     د2تا4-دقیقھ    ج7تا3-دقیقھ     3تا1-الف

ھ دوغ آب گچ ریختھ گری چند درصد گچ و چند درصد آب مورد نیاز است؟برای تھی-102

درصد آب60درصد گچ 40-درصد آب    30درصد گچ 70-الف

درصد آب50درصد گچ  50-درصد آب    د20درصد گچ 80-ج

زاویھ شاخھ کردن مدلھای انگشتری چند درجھ است؟-103

درجھ80-درجھ     د45-درجھ   ج60-درجھ    90-الف

در سانتریفیوژ کوکی چند بار کوک لازم است؟-104

دور3تا2-دور   د5-دور     ج3-دور   4-الف
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برای تمیز کردن گچ از سیلندر ریختھ شده از کدام اسید استفاده می شود؟-105

آ-اسید سولفوریک   د-جاسید کلریدریک و سولفوریک   -اسید نیتریک    -الف

ھر ورق لاستیک حدوداً چھ زمانی برای پخت نیاز دارد؟-106

دقیقھ10تا5-دقیقھ   20تا 15-الف

دقیقھ15تا 10-دقیقھ     د10-ج

است؟1000عیار برابر با چند قسمت در 17طلای -107

916-د807-ج750-708-الف

انعطاف پذیر می باشد؟آیا لاستیک خام-108

فقط در زمان سرد بودن-در برخی موارد    د-خیر   ج-بلی    -الف

؟سھ مورد کمک ذوب را نام ببرید-109

سولفوریک -نیتریک–بوره -تنھ کار    -بوره-نیتریک-الف

بوراکس-بوره-تنھ کار-سولفوریک    د-تنھ کار-بوره-ج

خالص چند گرم در سانتیمتر مکعب است؟وزن مخصوص طلای -110

3/19-د3/15-ج17-21-الف

مایع قالب چیست؟-111

ھمان موم در حال ذو-گچ   د-ترکیب آب و گچ    ج-آب     -الف

داریم؟ژفیویچند مدل سانتر-112

مدل5-مدل    د3-مدل    ج4-مدل    2-الف

د معمولی از چھ بارھایی استفاده می شود؟برای تھیھ طلای سفی-113

بار نیکل و الومینیوم-بار نقره و نیکل   د-بار نقره و مس    ج-بار مفتول چھارگوش   -الف
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است؟فارنھایتدرجھ حرارت پخت لاستیک قالب چند درجھ-114

درجھ360-درجھ   د310-درجھ    ج340-درجھ    370-الف

پاسخردیفپاسخردیفپاسخردیفپاسخردیف

ج91ج61د31د1

326292الف2

93د63ج33ج3

ج94د64الف34الف4

95ج65ج35د5

ج6366696

الف97د67د37الف7

ج98د68ج38ج8

د99ج3969ج9

ج70100د40ج10

الف101الف71ج41ج11

72102د42الف12

ج73103الف43الف13

د104ج4474د14

105د75ج1545

164676106
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الف107ج77ج1747

78108ج48الف18

د109الف194979

د80110د50الف20

111د81الف51ج21

ج112ج225282

الف113ج83د53د23

ج114الف5484الف24

الف85د2555

86د56الف26

د87ج57ج27

ج5888ج28

ج89ج59ج29

الف90د60د30
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مصالح ذوب و قالب گيري اصول ريخته گري –

–   منگنز به چه منظور به فولاد ها اضافه مي شود؟  ۱

 خنثي كردن اثر فسفر    ) ۲خنثي كردن اثر گوگرد                                   )۱

 خنثي كردن اثر مخرب گوگرد)۴ خنثي كردن اثر نيتروژن                                )۲

– –/۵در صورتي كه مقدار كربن فولاد در محدوده ي   ۲   درصد باشد،در كدام يك از گروه هاي زير قرار مي گيرد؟ ۲/۰  ۰

  فولاد پر كربن)۲فولاد آاياژي                                                 )۱

  فولاد ميان كربن)۴                   فولاد كم كربن                            )۳

۳- ACM است................... در دياگرام تعادلي آهن كربن نشان دهنده حد حلاليت كربن در  خط.  

 سمنتيت) ۴آهن دلتا                      ) ۳آهن گاما                  ) ۲آهن الفا                 )۱

–   كدام مورد مربوط به تحول پريتكتيك در نمودار تعادلي آهن كربن مي باشد؟  ۴

  درصد كربن ۱۶/۰و  ۱۴۹۰درجه حرارت ) ۲درصد كربن                   ۱۶/۰و  ۱۳۹۰درجه حرارت )۱

  درصد كربن  ۲۵/۰و  ۱۴۹۰درجه حرارت )۴درصد كربن                   ۲۵/۰و  ۱۳۹۰درجه حرارت ) ۳

  هيدروژن در مذاب آلومينيم به كدام عامل بستگي دارد ؟حلاليت  ۵–
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 زمان مذاب ريزي) ۴تركيب شيميايي                  )۳ويسكوزيته                         )۲سياليت                  )۱

–   كدام چدن داراي جرم حجمي كمتري مي باشد؟  ۶

  ماليبل) ۴نشكن                      )۳     سفيد                )۲خاكستري                  )۱

–   براي ساخت ميل لنگ از كدام چدن استفاده مي شود؟  ۷

  خاكستري) ۴نشكن                     ) ۳ماليبل                   ) ۲سفيد                        )۱

  

–   كدام مورد مربوط به خواص چدن سفيد مي باشد؟  ۸

  مقاومت به سايش بالا)۴درصد ازدياد طول بالا              )۳سختي پايين                    )۲            انعطاف پذيري بالا)۱

  وجود مس و سيليسيم در مذاب آلومينيم چه تاثيري دارد؟    - ۹

  افزايش حلاليت هيدروژن) ۲افزايش حلاليت اكسيژن                                     ) ۱

     كاهش حلاليت هيدروژن)۴ليت اكسيژن                                       كاهش حلا) ۳

  م مورد به عنوان فلاكس پوششي در ذوب آلياژهاي آلومينيم به كار مي رود؟كدا – ۱۰

  كلرور استرانسيم)۴كربوتيتانيم                 )۳براكس                 )۲كاورال                     )۱

  .مقاومت به خورندگي بنز مي شود...................... استحكام و................. قلع سبب – ۱۱

       افزايش  –كاهش ) ۴كاهش                  –كاهش ) ۳كاهش            –افزايش ) ۲افزايش             –افزايش )۱

  اضافه مي شود؟خرده شيشه و براكس به چه منظور به مذاب آاياژهاي مس  – ۱۲

  جلوگيري از ورو هيدروژن)۴جلوگيري از ورود اكسيژن               )۳سرباره گيري                  )۲آخال زدايي                )۱

  سيليسيم مي شود؟ كدام يك از عناصر زير سبب افزايش استحكام كششي آلياژه آلومينيم – – ۱۳

  قلع)۴سديم                  ) ۳                 سرب  ) ۲آهن                      )۱

  كدام مورد به عنوان اكسيژن زدا در آاياژهاي مس به كار مي رود؟ – ۱۴
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  كلريد نقره)۴كلرور سديم                )۳فسفر مس                   )۲كاورال                )۱

۱۵ – –  آلومينيم 
............. بوده و از اين رو انقباضات پراكنده در آنها...............ادمس عموما داراي دامنه انجم آلياژهاي

  .است

  زياد  –وسيع )۴كم                    –وسيع ) ۳زياد                  –كوتاه ) ۲كوتاه                –كوتاه )۱

  سيليسم در آلياژ آلومينيم سيليسيم سبب كدتام مورد نمي شود؟ – ۱۶

  كاهش درصد جذب گاز)۴افزايش سياليت                  )۳انجماد پوسته اي                 )۲طولاني                 انجماد )۱

  فروتيوپ به چه منظور به مذاب چدن اضافه مي شود؟ – ۱۷

 يفلاكس پوشش)۴گاززدايي                    )۳افزايش سياليت              )۲آخال زدايي            )۱

  

  كدام مورد سبب جلوگيري از تشكيل كاربيد آهن در چدن ها مي شود؟ – ۱۸

  فرومنگنز)۴فروژن                 )۳فروسيلسيم                     ) ۲براكس                 )۱

  وظيفه سلاكس كدام مورد است؟ – ۱۹

  جداكردن سرباره از مذاب) ۴افزايش سياليت مذاب              ) ۳گاززدايي                     )۲آخال زدايي                  )۱

  لازم جهت كروي كردن گرافيت در چدن ،چند درصد وزن مذاب است؟ منيزيممقدار  – ۲۰

۱(۰۵/۰                    ۲(۱/۰                         ۳(۱۵/۰                              ۴(۲/۰  

  با موانع و گلويي در سيستم راهگاهي كدام آلياژ انجام مي شود؟ آخال گيري با استفاده – ۲۱

  سيليسيم  –آلومينيم )۴چدن                         )۳برنج                              )۲برنز                         )۱

  كدام چدن نقطه انجماد بالاتري دارد؟ – ۲۲

  ماليبل)۴داكتيل                            )۳ستري                           خاك)۲سفيد                          )۱

  نقش فسفر در مذاب آلياژ چدن كدام مورد است؟ – ۲۳

  گاززدايي)۴سرباره گير                  )۳    فزايش سياليت             ا)۲       آخال زدا        )۱
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  .است................حلاليت..............در مذاب آلومينيم منيزيمتاثير  – ۲۴

  كاهش هيدروژن)۴       افزايش،هيدروژن      )۳كاهش ،اكسيژن              )۲افزايش،اكسيژن                    )۱

  از كدام آلياژ براي ساخت بوش و ياتاقان استفاده مي شود؟ – ۲۵

  سرب –قلع  –مس )۴قلع                        –روي  –مس ) ۳روي                        –مس )۲نيكل                        -مس )۱

  كوپريت جزء كدام كاني مس مي باشد؟ – ۲۶

  كربناتي)۴سيليكاتي              )۳سولفيدي                    )۲اكسيدي              )۱

  اضافه مي شود؟كلرور آلومينيم به چه منظور به مذاب آلومينيم  – ۲۷

  گاززدايي)۴        جوانه زايي     )۳آلياژسازي                    )۲آخال زدايي                )۱

  كدام مورد جهت افزايش قابليت ماشين كاري به برنز اضافه مي شود؟ – ۲۸

  نيكل)۴          منيزيم                 )۳      سرب              )۲           روي             )۱

  حلاليت هيدروژن در مذاب آلومينيم استفاده مي شود؟.. ......فشار نسبي داخل مذاب و ...........از گاز هاي بي اثر به منظور – ۲۹

  كاهش،كاهش)۴كاهش ،افزايش                  )۳افزايش ،كاهش                     )۲افزايش، افزايش                     )۱

  شود؟ي در كدام آلياژ شيشه و براكس به عنوان فلاكس پوششي استفاده نم – ۳۰

 مس  –آلومينيم )۴آلومينيم                –مس )۳برنج                 )۲برنز                  )۱

  ايليت از هوادهي كدام يك از تركيبات زير بدست مي آيد؟ – ۳۱

  مونت موريلونيت) ۴كائولينيت             )۳             ميكا        )۲بنتونيت              )۱

  اكسيد آهن به چه منظور به مخلوط ماسه قالب گيري اضافه مي شود؟ – ۳۲

  افزايش سختي قالب)۲افزايش استحكام تر                                               )۱

  افزايش استحكام قالب در درجه حرارت بالا)۴                                 افزايش استحكام خشك        )۳

  در قالب ريخته گري استفاده مي شود؟ دبه چه منظور مبر – ۳۳
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  تامين انجماد جهت دار)۴ذاب                    آخال مكاهش )۳افزايش دامنه انجماد                  )۲انجماد خميري                 )۱

۳۴ – AL2O3 نيت سبب بروز چه خاصيتي مي شود؟در كائولي  

  سختي بالا)۴ديرگدازي بالا                     )۳چقرمگي بالا                        )۲استحكام بالا                    )۱

  تاثير نيكل در ساختار ميكروسكوپي چدن كدام است؟ – ۳۵

  ناپايداري كاربيد هاي ثانويه)۴ناپايداري كاربيد هاي اوليه              )۳       ناپايداري گرافيت         )۲ناپايداري پرليت           )۱

  

  ؟باشد،نشان دهنده كدام مورد است ۵در صورتي كه درصد كربن معادل برابر  – ۳۶

  يوتكتيككربن و سيليسيم كمتر از نقطه ) ۲كربن و سيليسيم مازدا بر نقطه يوتكتيك                                  )۱

  كربن و سيليسيم در نقطه يوتكتوئيد)۴كربن و سيليسيم در نقطه يوتكتيك                                         )۳

  در كدام چدن شكل كربن حد فاصل مابين گرافيت ورقه اي و كروي است؟ – ۳۷

  فشرده)۴                         ماليبل )۳خاكستري                        )۲              سفيد           )۱

  .است.................بنابراين نياز به تغذيه گذاري.است................در چدن هاي با گرافيت كروي تمايل به انقباض – ۳۸

  بيشتر  – كمتر)۴كمتر                   –كمتر )۳كمتر                     –بيشتر )۲بيشتر                      –بيشتر )۱

  نقش كروي كننده در گرافيت چدن را دارد؟كدام مورد به غير از منيزيم،  – ۳۹

  آهن)۴نيكل                        )۳كلسيم                               )۲پتاسيم                        )۱

  حداكثر درصد گوگرد مجاز در چدن ،جهت كروي سازي گرافيت كدام است؟ – ۴۰

۱(۰۱/۰                           ۲(۰۲/۰                            ۳(۰۳/۰                      ۴(۰۵/۰  

  در آلياژهاي آلومينيم يم تغذيه مناسب بايد داراي كدام شرايط باشد؟ – ۴۱

  ت قطعه ريخته گريضخام  <قطر تغذيه ) ۳ضخامت قطعه ريخته گري                                >قطر تغذيه )۱

  ضخامت قطعه ريخته گري    ≤قطر تغذيه  )۴ضخامت قطعه ريخته گري                                 ≥قطر تغذيه )۳
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  تم راهگاهي با كدام مورد استفاده مي شود؟سبراي آلياژهاي آلومينيم معمولا سي – ۴۲

۱(۱:۲:۲                         ۲(۲:۲:۱                    ۳(۳:۳:۲                            ۴(۴:۸:۲  

  كدام يك از آلياژهاي مس داراي انجماد پوسته اي مي باشد؟ – ۴۳

  برنز  –آلومينيم )۴نيكل                           –مس )۳قلع                         –برنز )۲برنج                           )۱

  يخته گري زير دائمي مي باشد؟كدام يك از قالب هاي ر – ۴۴

  تحت فشار)۴       ماسه اي              )۳       گچي                )۲دقيق                )۱

  .است................در درجه حرارت ................مزيت ماسه هاي غير سيليسي نسبت به نوع سيليسي ، انبساط حرارتي  – ۴۵

 پايين  –كم )۴بالا                            –كم )۳كم                        –زياد ) ۲بالا                          –زياد )۱

  

  كيلوگرم از كدام كوره استفاده مي شود؟ ۱۵۰براي ذوب چدن تا  – ۴۶

  قوسي)۴                       دوار )۳بوته اي                       )۲القايي                             )۱

  در روش ريخته گري دقيق از كدام مدل استفاده مي شود؟ – ۴۷

 فومي)۴گچي                        )۳فلزي                       )۲مومي                              )۱

  از چسب فنل در كدام يك از روش هاي قالب گيري استفاده مي شود؟ – ۴۸

  CO2 )۴گچي                     )۳پوسته اي                     )۲                        دقيق)۱

  ؟قالب فلزي همراه با ماهيچه ماسه اي مربوط به كدام روش ريخته گري است – ۴۹

  نيمه دائم)۴      موقت                )۳    دائم              )۲              دقيق         )۱

  براي افزايش استحكام ماهيچه از كدام مورد استفاده مي شود؟ – ۵۰

  ريسمان مومي)۴     هواكش                      )۳     چپلت                 )۲قانجاق                 )۱
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پاسخ سوالات 

   ۴گزينه  ۱سوال 

  ۳گزينه  ۲سوال 

  ۲گزينه  ۳سوال 

  ۱گزينه  ۴سوال 

  ۳گزينه  ۵سوال

  ۱گزينه  ۶سوال 

   ۳گزينه  ۷سوال 

  ۴گزينه  ۸سوال 

  ۴گزينه  ۹سوال 

  ۱گزينه  ۱۰سوال 

  ۱گزينه  ۱۱سوال 

  ۳گزينه  ۱۲سوال 

  ۳گزينه  ۱۳سوال 

  ۲گزينه  ۱۴سوال 

  ۴گزينه  ۱۵سوال 

   ۱گزينه  ۱۶سوال 

  ۳گزينه  ۱۷سوال 

  ۲گزينه  ۱۸سوال

  ۴گزينه  ۱۹سوال 

  ۱گزينه  ۲۰سوال 

  گزينه  ۲۱سوال 

  ۱گزينه  ۲۲سوال 

  ۲گزينه  ۲۳سوال 

  ۲گزينه  ۲۴سوال 

  ۴گزين  ۲۵سوال 
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  ۲گزينه  ۲۶سوال 

  ۴گزينه  ۲۷سوال 

  ۲گزينه  ۲۸سوال 

  ۲گزينه  ۲۹سوال 

  ۴گزينه   ۳۰سوال 

  ۳گزينه  ۳۱سوال 

  ۴گزينه  ۳۲سوال 

  ۴گزينه  ۳۳سوال 

  ۳گزينه  ۳۴سوال 

  ۳گزينه  ۳۵سوال 

  ۱گزينه  ۳۶سوال 

  ۴گزينه  ۳۷سوال 

  ۱گزينه  ۳۸سوال 

  ۲گزينه  ۳۹سوال 

  ۲گزينه  ۴۰سوال 

  ۱گزينه  ۴۱سوال 

  ۱گزينه  ۴۲سوال 

  ۴گزينه  ۴۳سوال 

  ۴گزينه  ۴۴سوال 

  ۳گزينه  ۴۵سوال 

  ۳گزينه  ۴۶سوال 

  ۱گزينه  ۴۷سوال 

  ۲گزينه  ۴۸سوال 

  ۴گزينه  ۴۹سوال 

  ۱گزينه   ۵۰سوال 
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